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Introduction

Les performances d’'un batiment dépendent de la capacité de
lenveloppe ou de la peau du batiment & empécher les mauvaises
conditions climatiques, la contamination atmosphérique, telles
que les émissions de CO,, et les attaques chimiques émanant de
diverses sources, de pénétrer a l'intérieur de la structure. Un
des éléments les plus importants en vue d’assurer I'étanchéité
du batiment est la performance des joints. Tous les batiments
exigent des joints et la maniére dont vous scellez ceux-ci est
capitale en vue de garantir les bonnes performances générales
et la durabilité de la structure.

Ce manuel vise a vous fournir des conseils en vue de la
conception et de l'utilisation correcte des mastics d’étanchéité
DOWSIL™. Les recommandations contenues dans ce manuel
reposent sur plus de 40 années d’expérience par rapport a
l'utilisation de mastics silicones pour le scellement de joints
dans des applications de construction nouvelle

ou de rénovation.

Pour garantir une application efficace, il convient de respecter
les étapes suivantes:

1. Sélection du mastic approprié pour l'application
2. Conception et identification du modele de joint correct

3. Vérification de 'adhérence du mastic par des tests
d’adhérence en laboratoire et/ou sur le site

4. Préparation de la surface et application du mastic
conformément aux pratiques recommandées

5. Mise en oeuvre des procédures de controle qualité
nécessaires et documentation des résultats tout au
long du projet

En suivant les recommandations contenues dans ce manuel,
il est possible de jointoyer 'intégralité de la facade ou de
I'enveloppe d’un batiment en étant assuré que I'espérance de
vie soit maximisée et, ce faisant, minimiser le recours a une
maintenance corrective du batiment. Dow et ses distributeurs
agréés sont la pour vous aider a obtenir un tel résultat.

Points a prendre en considération pour le choix du mastic

De nombreux types de mastics sont disponibles pour

étancher l'enveloppe d'un batiment. La procédure a utiliser et
I’évaluation peuvent s’avérer extrémement compliquées pour un
prescripteur ou un entrepreneur. Plusieurs facteurs doivent étre
pris en considération lors de la sélection du mastic:

e PLadhérence du mastic sur differents substrats
« La capacité de mouvement du mastic

«  La durabilité du mastic et la modification de ses propriétés
physiques apres exposition aux conditions climatiques

. Limpact du mastic sur l'esthétique du batiment
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Dow est le leader mondial de la technologie du silicone; a la
pointe de la recherche et du développement de mastics silicones
depuis plus de 40 ans. Les avantages de la technologie silicone
répondent parfaitement aux exigences placées sur les mastics
en raison du large éventail de matériaux utilisés pour la
construction de I'enveloppe du batiment.

Les mastics silicones peuvent étre formulés de maniere a
offrir une adhérence sur les matériaux courants des facades
de batiment, dont le béton, la pierre naturelle, la brique,
Paluminium, l'acier et le verre. Ils peuvent par ailleurs étre
formulés pour donner des adhésifs structurels a module élevé
ou des mastics d’étanchéité a faible module et 8 mouvement
élevé. Les mastics silicones sont, par nature, résistants aux
rayons ultraviolets (UV) nocifs du soleil et sont stables a

des températures comprises entre -40°C et 150°C apres
polymérisation. Ils peuvent par ailleurs étre formulés de
maniére a réduire 'accumulation de saleté et a ne pas tacher les
substrats poreux sensibles tels que le marbre ou le granit.

Les mastics organiques tels que les polyuréthanes et les
polysulfures reposent sur une armature polymérique de
carbone et n'ont pas la durabilité des mastics inorganiques tels
que le silicone. Contrairement aux idées regues, les mastics a
base de silicone modifiée (MS) ne contiennent pas de silicone,
de sorte que leur durabilité a long terme est similaire a celle
des mastics organiques. Les rayons UV du soleil peuvent
dégrader un mastic organique et provoquer son durcissement
et la perte de sa capacité de mouvement apres plusieurs années
d’exposition sur la surface extérieure d'un batiment. Cette
dégradation et cette perte de capacité de mouvement peuvent
provoquer une défaillance prématurée.

Si vous envisagez d’utiliser des mastics dans votre batiment,
veuillez contacter Dow ou ses distributeurs agréés afin d'obtenir
de l'aide pour répondre aux exigences de votre projet.



Gamme des produits DOWSIL™

Dow propose une gamme complete de mastics silicones haute
performance. Chaque mastic est développé et testé pour

une application spécifique et doit étre uniquement utilisé
conformément a 'emploi prévu, sauf approbation spécifique
de Dow. De plus amples informations sur les produits sont
disponibles sur le site dow.com/construction.

Mastics d’étanchéité

Dow propose une gamme complete de mastics haute
performance pour des applications d’étanchéité, brievement
décrites ci-apres. Ces mastics sont congus pour des joints
d’étanchéité et ne doivent en aucun cas étre utilisés comme
adhésifs pour vitrage extérieur collé ou mastics pour
vitrage isolant.

DOWSIL™ 756 SMS Building Sealant

DOWSIL™ 756 SMS Building Sealant est un mastic silicone
monocomposant a faible module et a polymérisation neutre
spécialement concu pour 'étanchiété de substrats sensibles
tels que la pierre naturelle et les systémes de panneaux
d’aluminium, lorsque les performances esthétiques du mastic
jouent un réle important. Ce mastic est cong¢u pour ne pas
colorer la pierre naturelle et pour accumuler moins de saletés
et de contaminants atmosphériques que les mastics silicones
de construction traditionnels. Par ailleurs, de nombreuses
peintures vendues dans le commerce offrent une excellente
adhérence au DOWSIL™ 756 SMS Building Sealant.

DOWSIL™ 791 Silicone Weatherproofing Sealant

DOWSIL™ 791 Silicone Weatherproofing Sealant est un mastic
monocomposant a faible module et a polymérisation neutre
affichant un temps de formation de peau rapide, spécialement
congu pour 'étanchéité de fagcades en vitrage extérieur collé,
les systémes de panneau, le vitrage principal, les murs rideaux
et les facades de batiments en briques, pierre et matériaux de
construction traditionnels.

DOWSIL™ 813C Construction and Concrete Silicone

Le mastic DOWSIL™ 813C pour materiaux de construction
et béton est un mastic monocomposant a faible module et
a polymérisation neutre congu pour étre utilisé dans les
applications I'étanchéité générales, sans

exigences particuliéres.

DOWSIL™ C60 Low Modulus Silicone Sealant (UK only)

DOWSIL™ C60 Low Modulus Silicone Sealant (UK only) est

un mastic monocomposant a faible module et a polymérisation
neutre concu pour étre utilisé dans des applications d’étanchéité
générales, sans exigences particulieres. Emballé dans des
cartouches de 400 ml, ce produit est uniquement

disponible au Royaume-Uni.

DOWSIL™ FIRESTOP 700 Sealant

DOWSIL™ FIRESTOP 700 Sealant est un mastic
monocomposant a faible module et & polymérisation neutre
congu pour le scellement de joints d’expansion et de pénétration
dans des structures résistantes au feu.

Mastics silicones pour vitrage
extérieur collé

Les mastics silicones DOWSIL™ suivants sont disponibles
pour des applications de vitrage extérieur collé. Seuls les
mastics silicones pour vitrage extérieur collé Dow répertoriés
ci-dessous peuvent étre utilisés en tant quadhésifs pour vitrage
extérieur collé. Pour plus d'informations sur 'utilisation
correcte de mastics silicones dans des applications de vitrage
extérieur collé, reportez-vous au Manuel de conception des
Vitrages Extérieurs Collés DOWSIL™ Silicone Structural
Glazing Manual (Form No. 62-0979), which is available at
dow.com/construction.

DOWSIL™ 993 Structural Glazing Sealant

DOWSIL™ 993 Structural Glazing Sealant est un mastic
bicomposant & polymérisation rapide et neutre concu

pour le collage structurel de verre, de métal et autres
matériaux des panneaux. En comparaison avec les mastics
silicones monocomposants traditionnels, les propriétés de
polymérisation rapide du DOWSIL™ 993 Structural Glazing
Sealant permettent d’accroitre la production de murs-rideaux
en vitrage extérieur collé. Le Mastic silicone DOWSIL™ 993
Structural Glazing Sealant est un mastic a haut module
d’élasticité offrant une excellente adhérence sur une large
gamme de matériaux. DOWSIL™ 993 Structural Glazing
Sealant a obtenu I’ «Agrément technique européen» (ETA) en
vertu de tests indépendants réalisés conformément au guide
européen actuel en matiére de vitrages extérieurs collés ETAG-
002. Le produit a regu le label CE sur la base de cet agrément.
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DOWSIL™ 895 Structural Glazing Sealant

DOWSIL™ 895 Structural Glazing Sealant est un mastic
silicone monocomposant a polymérisation neutre destiné au
collage structurel du verre, du métal et d’autres matériaux.
DOWSIL™ 895 Structural Glazing Sealant est un mastic a haut
module d’élasticité offrant une excellente adhérence sur une
large gamme de matériaux. DOWSIL™ 895 Structural Glazing
Sealant a obtenu I’ «Agrément technique européen» (ETA) en
vertu de tests indépendants réalisés conformément au guide
européen actuel en matiére de vitrages extérieurs collés ETAG-
002. Le produit a en outre recu le label CE sur la base

de cet agrément.

DOWSIL™ 995 Silicone Structural Sealant

DOWSIL™ 995 Silicone Structural Sealant est un mastic
silicone monocomposant a polymérisation neutre destiné au
collage structurel du verre, du métal et d’autres matériaux. Il a
été testé avec succes pour une utilisation dans des applications
de vitrage de protection. DOWSIL™ 995 Silicone Structural
Sealant affiche une capacité de mouvement du joint d’environ
50 % et respecte les normes générales applicables aux vitrages
extérieurs collés en Amérique, en Chine et en Europe.

Mastics silicones pour vitrage isolant

Les mastics silicones DOWSIL™ destinés a des applications de
vitrage isolant (VI) sont décrits dans le DOWSIL™ Insulating
Glass Manual (Form No. 62-1374). Ces produits sont destinés
ala production de VI uniquement et ne doivent en aucun cas
étre utilisés en tant que mastics pour vitrage extérieur collé ou
mastics d’étanchéité. Pour plus d’informations sur l'utilisation
correcte de mastics silicones dans des applications de vitrage
isolant, reportez-vous au Manuel de conception des Vitrages

Isolants DOWSIL™ disponible sur le site dow.com./construction.

Nettoyants et primaires

Dow propose une gamme de nettoyants et primaires
spécialement congus pour étre utilisés avec des mastics
DOWSIL™. Dans certains cas, un nettoyant ou primaire
spécifique est requis pour garantir une adhérence optimale
du mastic silicone sur un substrat donné. Pour connaitre

les recommandations générales en matiére de nettoyage des
substrats et d’application des primaires, veuillez vous reporter
au «Guide de compatibilité/d’adhérence de Dow Europe»
disponible sur le site dow.com.

DOWSIL™ R-40 Universal Cleaner

DOWSIL™ R-40 Universal Cleaner est un mélange de solvants
spécialement congu pour nettoyer des substrats en verre et en
métal et substrats non poreux.

DOWSIL™ 1200 OS Primer, UV Traceable

DOWSIL™ 1200 OS Primer, UV Traceable, est un primaire de
traitement chimique monocomposant concu pour étre utilisé
avec des mastics Dow dans diverses applications.
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DOWSIL™ Primer-C

DOWSIL™ Primer-C est un primaire de traitement chimique
monocomposant concu pour les surfaces peintes ou thermo-

laquées et en plastique afin de favoriser le développement de

ladhérence du mastic.

DOWSIL™ Construction Primer P

DOWSIL™ P est un primaire monocomposant formant un
film congu pour étre utilisé sur des substrats poreux dans des
applications I'étanchéité.

Primaire DOWSIL™ Barrier Primer

DOWSIL™ Barrier Primer est un primaire bicomposant
formant un film fourni dans des quantités prémesurées en
vue de son mélange avant 'emploi. Et a été concu pour
étre utilisé sur des substrats poreux spécifiques pour des
applications d’étanchéité.

Support de Dow aux Projets

Dow et ses distributeurs agréés sont la pour répondre a toutes
vos questions concernant la conception et l'utilisation correcte
des mastics d’étanchéité DOWSIL™. Dow examine la conception
et fait des recommandations pour tout projet utilisant ses
produits. Dow et ses distributeurs agréés sont la pour vous aider
sur le site de construction ou dans la réalisation de maquettes.
Vous pouvez adresser vos demandes et requétes a votre
distributeur agréé Dow a votre bureau de construction Dow
local ou sur le site dow.com/construction.

Recommandations relatives aux produits

Dow fera des recommandations sur les produits spécifiques
au projet sur la base de la conception du joint, du mouvement
du joint, des types de substrats, des propriétés d’adhérence et
d’autres facteurs du batiment. Plusieurs mastics d’étanchéité
DOWSIL™ conviennent souvent pour une méme application.

Examen de la conception

Pour pouvoir controler de maniére appropriée la conception
d’un joint d’étanchéité, doit disposer d’'un dessin et de
documents précisant les dimensions du joint, son mouvement,
les types de substrats et les matériaux accessoires. Un
formulaire de soumission du projet est proposé dans la section
Documentation de ce manuel. Dow ne déterminera pas le
mouvement d’un joint spécifique. Vous devez obtenir ces
informations aupres du responsable de la conception. Dow
examinera et approuvera la conception conformément aux
directives décrites dans des sections ultérieures de ce manuel.

Les informations doivent étre fournies par le biais de COOL a
l'adresse e-mail suivante:

emeai.cool@dow.com. Les documents joints doivent étre au
format .jpeg, .pdf, .doc, .dwg or .tiff formats.
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COOL - Dow COnstruction OnLine

Le systeme COnstruction OnLine (COOL) est un systéme de
gestion de projet accessible via le site web de Dow, Premier.
COOL est principalement utilisé pour les projets de vitrage
extérieur collé, mais peut également servir a soumettre des
échantillons destinés a des applications d’étanchéité. Pour
accéder a Dow remier et obtenir plus d’'informations sur
COOL, veuillez contacter votre bureau de construction

Dow local.

Approbation des substrats et des matériaux

Dow propose de réaliser des tests d’'adhérence, de compatibilité
et de «nontachage » de tous les substrats et matériaux en
contact avec un mastic d’étanchéité DOWSIL™. Le Guide de
compatibilité/d’adhérence de Dow Europe a été rédigé pour
répondre a la plupart des questions relatives a 'adhérence et

a la compatibilité. Ce guide dresse une liste des matériaux les
plus utilisés, tout en faisant des recommandations standard
dans la préparation des surfaces et l'application de primaires
pour l'utilisation des mastics d’étanchéité DOWSIL™.Si ces
recommandations sont suivies et que destests d'adhérence

sur site sont réalisés ainsi querecommandés dans une section
ultérieure de cemanuel, aucun test en laboratoire par Dow n’est
requis. Si le matériau utilisé ne figure pas dans la liste du Guide
de compatibilité/d’adhérence de Dow Europe, des échantillons
doivent étre envoyés a Dow pour test. Dans le cas de la pierre
naturelle, des tests de “non-tachage” dans notre laboratoire sont
toujours recommandés.

Test d’adhérence

L'adhérence du mastic a un substrat est un élément important
en vue de garantir les performances du joint d’étanchéité. Si un
matériau ne figure pas dans la liste du Guide de compatibilité/
d’adhérence de Dow Europe, des échantillons représentatifs

de ce matériau doivent étre soumis & Dow. Au terme du test,
Dow rédigera une recommandation écrite pour le produit, la
préparation de la surface et 'application d’un primaire. Les tests
durent quatre (4) semaines a compter de la date de réception
des échantillons. Dans chaque cas, 'adhérence doit étre vérifiée
sur site a 'aide du test d’'adhérence sur site décrit un peu

plus tard.

Test de compatibilité

Les matériaux accessoires en contact avec le mastic d’étanchéité
DOWSIL™ peuvent s’avérer incompatibles et provoquer une
décoloration du mastic et/ou une perte d’'adhérence du mastic
sur le substrat.. Certains joints ou cales d’assise organiques

a forte teneur en plastifiants, membranes d’étanchéité ou
revétements en asphalte peuvent étre particuliérement
incompatibles avec les mastics silicones et leur contact non
approuvé. Pour réduire le risque de problémes d’incompatibilité,
des échantillons représentatifs de ces matériaux doivent étre
soumis a Dow a des fins de test de compatibilité. Au terme du
test, Dow rédigera une recommandation écrite pour le produit.
Les tests durent quatre (4) semaines a compter de la date de
réception des échantillons.

Test de «<non-tachage

Dow testera tous les substrats poreux afin de déterminer si

la migration des fluides contenus dans ses mastics risque de
tacher le substrat. Dow exige qu'un échantillon représentatif du
substrat utilisé (granit, marbre, calcaire ou gres) lui soit soumis
en vue de réaliser un test de «<nontachage ». Au terme du test,
Dow rédigera une recommandation écrite pour le produit. Les
tests durent six (6) semaines a compter de la date de réception
des échantillons.

Autres tests en laboratoire

Sur demande, Dow peut réaliser des tests non standard tels
que des tests analytiques ou sur piece en H. Dans ces cas-1a,
des frais de gestion peuvent vous étre facturés. Avant le début
du projet, veuillez contacter votre bureau de construction Dow
pour obtenir un devis des frais de gestion.

Soumission des échantillons

Dow propose des tests pour tous les matériaux ou substrats utilisés
en contact avec un mastic Dow. Les demandes de test peuvent

étre soumises via le systeme Dow COnstruction OnLine (COOL)
de Dow ou a l'aide du formulaire de soumission du projet Dow
disponible dans la section Documentation de ce manuel. Les
échantillons a tester doivent étre envoyés a 'adresse suivante:

Dow Silicones Belgium S.P.R.L
rue Jules Bordet, parc industriel zone C
7180 Seneffe, Belgium

Support sur site

Dow et ses distributeurs agréés sont a votre disposition pour
vous aider sur le site dans le cadre d’'un projet de nouvelle
construction ou de rénovation. Le support sur le site peut
notamment inclure des techniques d’application du mastic

et des procédures visant a vérifier I'utilisation correcte des
matériaux, I'évaluation des joints de test de 'adhérence sur le
terrain et la confirmation de la sélection du mastic correct.

Test d’adhérence sur site

Des tests d’'adhérence sur site doivent étre réalisés lors de
chaque projet, qu’il s’agisse d’une nouvelle construction ou du
remplacement du mastic dans le cas d'une rénovation. Dow et
ses distributeurs agréés peuvent vous expliquer les procédures
requises pour préparer et tester les joints d’'adhérence sur le
site. Si nécessaire, Dow et ses distributeurs agréés peuvent
également évaluer 'adhérence de ces joints.

Les tests d’adhérence sur site font partie de la procédure
standard de controle de la qualité que doit réaliser
Ientrepreneur. Une description du déroulement du test
d’adhérence sur site est proposée dans la section Controle de
la qualité de ce manuel. Il est impératif de toujours réaliser
des tests d’adhérence sur site afin de s’assurer du respect des
recommandations du Guide de compatibilité/d’adhérence de
Dow Europe ou des recommandations basées sur les tests en

laboratoire de Dow. Tous les résultats des tests doivent étre
enregistrés dans un journal de test d’'adhérence sur site, tel que
présenté dans la section Documentation de ce manuel.
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Evaluations de maquettes

Certains projets exigent la réalisation d'une maquette au début
du projet. Les maquettes sont des représentations réduites du
batiment, qu’il s’agisse d'une construction nouvelle ou rénovée.
Les maquettes d’'une nouvelle construction peuvent se trouver sur
le site de construction ou dans une installation de test spéciale.
Lors de I'évaluation de la maquette, la fagade du batiment pourra
étre testée afin de vérifier I'absence de pénétration d’eau, les
performances structurelles et le respect d’autres exigences de la
conception. Si nécessaire, Dow ou un distributeur agréé assistera
au test de la maquette et fera ses recommandations.

Contamination du substrat

En cas de contamination d’un substrat a la suite de la migration
de fluides laissant une tache visible sur la surface ou a
l'intérieur du substrat, Dow pourra vous aider a supprimer cette
contamination. Dow exigera soit un échantillon représentatif de
la contamination, soit une visite sur site.

Garantie

Dow propose des garanties limitées en matiere d’étanchéité
pour les projets de construction nouvelle ou de rénovation
utilisant des mastics d’étanchéité DOWSIL™ Veuillez contacter
votre bureau de construction Dow pour plus d’informations sur
les garanties disponibles.

Conception des joints
d’étancheite

Pour qu'un mastic donne les résultats escomptés, le joint doit
étre congu pour offrir des performances optimales. Cette
section explique comment concevoir des joints d’étanchéité
corrects. Les projets de nouvelle construction permettent de
suivre ces conseils de conception. Pour les projets de rénovation,
les possibilités de conception d’un joint d’étanchéité sont plus
limitées. La section suivante examine les différentes options
disponibles pour les constructions nouvelles et les rénovations.

Mouvement du joint

Tous les batiments ont besoin de joints. Quelle que soit la

taille et la hauteur d’une structure, le mouvement des joints

est inévitable, en raison de plusieurs facteurs: changement de
température, mouvement sismique, fluage, retrait du béton,
mouvements induits par ’humidité, erreurs de conception et
tolérances de construction. Dans la mesure ou ces différents
facteurs provoquent un mouvement des éléments de la facade,
ceuxci doivent étre séparés par des joints autorisant l'expansion,
la contraction et d’autres mouvements. En I'absence de ces
joints, une contrainte est exercée sur les éléments de la facade et
peut provoquer, au bout du compte, des problémes structurels
et des défaillances.

pg 8

Le but des mastics est de remplir des joints de maniére a
empécher l'infiltration d’eau et d’air. Le mastic doit étre flexible,
de maniere a permettre aux éléments de la facade de bouger
librement. Il doit en outre étre en mesure d’adhérer a la surface
du joint lorsque celui-ci est déformé par le mouvement. Enfin, le
mastic doit afficher une certaine durabilité dans la mesure ot la
plupart des batiments sont exposés aux rayons UV, a la chaleur,
au froid, a ’humidité et a d’autres facteurs environnementaux.

Coefficient de dilatation thermique

La dilatation thermique des éléments de la fagcade est le facteur
qui influence le plus le mouvement des joints. Les éléments

de la facade se dilatent ou se contractent a mesure que la
température change. Des températures froides provoquent la
contraction des matériaux et des températures chaudes leur
dilatation. Ce mouvement continu doit étre pris en compte lors
de la conception du joint.

The following equation can be used to determine
thermal expansion:

Movement (mm) = CTE x AT x Longueur du matériau (mm)
CDT: Coefficient de dilatation thermique (1/°C)
AT: Changement de température (°C)

Le tableau suivant présente les valeurs du coefficient de dilatation
thermique pour certains matériaux de construction courants:

Remarque: Le coefficient de dilatation thermique des

Matériau CTE:10%.1/°C
Verre 9.0
Aluminium 23.2-23.8
Granit 5.0-11.0
Marbre 6.7 -22.1
Béton 9.0-12.6
Acier inoxydable 10.4-17.3
Acrylique 74.0
Polycarbonate 68.4

matériaux naturels (brique, pierre, bois, etc.) ou des produits

a base de matériaux naturels peut varier considérablement. Si
vous envisagez d’utiliser un matériau spécifique, vous devez
établir son coefficient et utiliser ce chiffre plutétquune valeur
moyenne. Le mouvement induit par '’humidité des magonneries
en briques fait que la brique gonfle et réduit les dimensions du
joint tout au long de la durée de vie d’'un batiment.



Extension/compression

Les joints d’étanchéité subissent généralement des mouvements
d’extension et de compression. Dans le cas de I'extension, le
mastic et la surface de collage sont soumis a des contraintes

a mesure que le mastic se dilate. Ladhérence du mastic est
importante pour garantir ses performances en cas d’extension.
Dans le cas de la compression, le mastic se déforme et déborde
du joint. La déformation peut provoquer une compression
permanente du mastic, ce qui peut avoir des répercussions
négatives sur sa durabilité. Les fabricants de mastic évaluent

la capacité de mouvement de ceux-ci en fonction de leur
comportement en cas d’extension et de compression. La capacité
de mouvement est généralement exprimée par des valeurs telles
que +/-12,5 %, +/-25 % ou +/-50 %.

Compression

Extension

Le mouvement du joint soumis a extension et a compression
peut étre calculé a I'aide de la formule suivante:

Largeur minimale du joint = [(100/X) (Mt + Mo)] + T
X: Capacité de mouvement du joint en %

Mt: Mouvement di a la dilatation thermique

Mo: Autre mouvement (par ex., surcharge)

T: Tolérances de construction

Par exemple, dans le cas d’un joint horizontal placé entre un
mur-rideau en aluminium et un panneau en béton affichant
un mouvement thermique de 4 mm, une surcharge de 2 mm,
une tolérance de construction de 4 mm et une capacité de
mouvement de 25 %, le mastic exigera un joint d’'une largeur
minimale de 28 mm.

Cisaillement

Les joints d’étanchéité sont également soumis a des
mouvements de cisaillement. Ceux-ci ne sont généralement pas
aussi exigeants que le mouvement d’extension, dans la mesure
ou l'extension générale du mastic est inférieure. Lextension
réelle est la différence entre la largeur initiale du mastic et sa
largeur aprés le mouvement de cisaillement. Cette extension
réelle peut étre utilisée lors de la conception du joint.

VVVVVVVY

VVVVVVVV

VVVVYVVVV

Joint d’origine Cisaillement

Pour calculer I'extension réelle subie par un mastic soumis a un
cisaillement, il est possible d’utiliser le théoréme de Pythagore,
comme décrit dans '’équation suivant:

a2z +b2=c2

ou

a = largeur initiale du joint

b = mouvement du joint soumis
a cisaillement

¢ = nouvelle largeur du joint

b

Une calculatrice est disponible sur le site dow.com/construction
afin de calculer la dimension du joint en cas d’extension, de
compression et de cisaillement.

Avantages du joint de mastic d’étanchéité

S’il est un fait que tous les batiments ont besoin de joints, on
n’utilise par contre pas toujours du mastic pour le jointoiement.
Les mastics sont souvent exclus d’'une facade, ce qui peut poser
probleme en termes de performances du batiment. Les joints
de mastic d’étanchéité peuvent considérablement améliorer

les performances de la fagade d’'un batiment. Les principaux
avantages sont:

« La protection des éléments du batiment contre
I’humidité. Lutilisation d’'un joint de mastic d’étanchéité
minimise les dégats de I'eau sur les piéces d’ancrage
métallique, les fixations, les membranes, la sous-structure
de la magonnerie, le vitrage isolant et d’autres
éléments structurels.

+ Les performances thermiques du batiment sont
améliorées grace a la réduction de l'exposition des éléments
de la fagcade intérieure a des températures extrémes. Un
joint de mastic d’étanchéité réduit l'infiltration d’air et
améliore les performances thermiques d’'une fagade.

« L’esthétique peut étre considérablement améliorée en
réduisant les saillies et les ouvertures qui collectent la
poussiére et provoquent des zébrures disgracieuses sur le
batiment. Un joint de mastic d’étanchéité installé sur une
facade de verre accélére et facilite le nettoyage et 'entretien.
Lutilisation d'un mastic silicone a surface modifiée,
tel que le Mastic de construction DOWSIL™ 756 SMS
permet en outre d'obtenir un joint d’étanchéité esthétique
et fonctionnel functioning weatherseal joint d’étanchéité
esthétique et fonctionnel.
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Conception d’un joint approprié

Les recommandations suivantes en matiere de conception de
joints appropriés reposent sur plus de 40 années d'expérience au
sein de Dow et sont conformes aux recommandations standard
du secteur. Le respect de ces recommandations vous permettra
de développer des joints de mastic d’étanchéité présentant des
performances optimales.

Recommandations pour la conception de
joints appropriés

« Lesjoints de mastic d’étanchéité doivent offrir une surface
de collage ou de contact de minimum 6 mm pour garantir
une bonne adhérence.

« Laprofondeur du joint ‘etancheite au-dessus du fond de
joint doit etre de minimum 6 mm.

« Lejoint de mastic doit toujours avoir une largeur
minimale de 6 mm pour permettre la préparation de la
surface et le remplissage du joint. Des joints plus larges
peuvent étre requis, selon le mouvement du joint.

+  Les mastics monocomposants doivent étre exposés
a ’humidité atmosphérique afin de polymériser.
L’application de mastic dans un joint complétement
masqué n’est pas recommandée.

« Laprofondeur du joint d’étanchéité au-dessus du fond de
joint doit étre de maximum 12 mm.

+ Le mastic doit étre appliqué selon un rapport largeur sur
profondeur de minimum 1 sur 1 et maximum 3 sur 1. Le
rapport largeur sur profondeur ideale est de 2 sur 1.

«  Evitez toute adhérence sur trois c6tés. Le mastic doit
uniquement adhérer aux substrats du joint et non au fond
du joint. Des matériaux de fond de joint standard ou des
rubans enduits d’anti-adhésif doivent étre utilisés pour
éviter une adhérence sur trois cotés..

«  Consultez Dow si votre joint d’étanchéité ne respecte pas
les recommandations cidessus.
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Types de joints

La section suivante présente quelques joints d’étanchéité
standards et leurs principales caractéristiques.

Joint de dilatation

A
e
vV VTV VoV WV
Sub§tratl(par ex., vvvvg évvvv
granit, béton, etc.) ———vvwv T vvv"
vveVvv ‘% vVvVvv
7VVvVVvV VvV VvVVvVVYe
vvVvyVvyvy O vVvvyVvyvy
rvvwv 00 gJvvvv:
vvVvyVvyvy vVvvyVvyvy
TVVVVY vvvvv:

Fond de joint cylindrique

Dimension A - Largeur du joint

Dimension B - Profondeur du mastic (au-dessus du
fond de joint cylindrique)

Dimension C - Surface de contact ou de collage du mastic

Principales Caractéristiques

1. Ladimension A doit étre de 6 mm ou plus, selon le
mouvement du joint

2. Ladimension B doit étre comprise entre 6 mmet 12 mm

3. Ladimension C doit étre d’au moins 6 mm

Joint de panneau

—A
B
N
Panneau o _| Fond de joint
métallique oo rectangulaire

Dimension A - Largeur du joint
Dimension B - Profondeur et surface de collage du mastic
Principales Caractéristiques

1. Ladimension A doit étre de 6 mm ou plus, selon le
mouvement du joint

2. Ladimension B 6 mm to 12 mm

Joint de recouvrement

Movement
-
Panneau
i o
Fond de joint o°
S




Joint de contour

Cadre de fenétre Mastic d’étanchéité

VVVVVVVVVVV
VVVVv .
v v v v Fon de joint
VVVVVVVV (gr anit,
v v vy béton, ect)

vvvyv
VVVVVVVVVV

VVVVVVVVVV

7T T T T 7T T T 7T

A
oo0oOo0o0oo0ooo oOoO0o0o0oo0ooo
ooOoo0oo0oooo 00000 Panneau
oooooooo O0000 de granit
oooooooo & [bOoooo
V V V V VVVYV

Béton
VVVVV "~ S
VY VY préfabriqué

VVVVVVVVYX
VVVVVVVV
) ARVAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR
vvvvvvyVvyv
VVVVVVVVIER

dejoint ¢ v wvw VVVVVVVV

Principales caractéristiques
1. Suivez les consignes de conception des joints standard

2. Ladimension A doit étre au minimum de 18 mm pour
permettre I'application du joint intérieur

3. Pour permettre la polymérisation du joint intérieur, laissez
un espace d’air entre les joints ou utilisez un fond de joint en
polyuréthane a cellules ouvertes sur le joint de mastic intérieur

Joint d’angle

Principales caractéristiques

1. Le mastic doit offrir un contact de collage d’au moins 6 mm
(dimension A)

2. Unruban enduit d’anti-adhésif ou une tige d’appui doit étre
utilisé si un mouvement est escompté

Joint de réparation

Mastic Silicone A
=5

-
B

vvvvVvvVvVvVvyv
VVVVVVVYX
Y VVVVVVV

Mastic Silicone
défectueux

vvvvvVvyVvvVvyvy

VVVVVV/]
vvVvVvVvvVvVvyv
'vvVvvyVvvVvyv
VVVVVVVYV
'vvVvvyVvvVvyv
VVVVVVVY
'vvVvvyVvvVvyv

Principales caractéristiques

1. La surface de collage du mastic (dimension A) doit étre d’au
moins 6 mm

2. Placez un ruban enduit d’anti-adhésif sur le joint de mastic
défectueux

3. La profondeur du mastic (dimension B) doit étre comprise
entre 6 mm et 12 mm

4. Le mastic doit étre lissé jusqu’a obtention d'une épaisseur
uniforme et lisse

Défaillances des joints de mastic d’étanchéité

Les joints de mastic d’étanchéité peuvent connaitre des
défaillances pour diverses raisons. Veuillez prendre en
compte les points suivants lorsque vous évaluez ou tentez de
comprendre les performances d’'un joint de mastic.

Rupture adhésive

Il y a rupture adhésive lorsqu’'un mastic perd son adhérence a un
substrat. Ce probléme peut survenir en cas de mauvaise conception
du joint, de sélection d'un mastic inapproprié ou de mise en oeuvre
impropre. Une perte d’adhérence peut se produire si la surface de
collage du mastic est inadéquate (<6 mm), si le mastic n’a pas été
correctement lissé dans le joint ou si les contraintes au niveau de la
ligne de collage sont élevées en raison d'une profondeur excessive
du mastic. Des problémes au niveau de I'exécution du travail,

tels qu'un nettoyage incorrect, la présence d’humidité, 'absence

de primaire ou l'application d’un primaire inapproprié, peuvent
également occasionner une perte d’adhérence.

Rupture cohésive

Il y a rupture cohésive lorsqu'un mastic se déchire ou se
fissure dans sa masse. Ce probléme peut se produire lorsque le
mouvement du joint est supérieur a la capacité de mouvement
du mastic. En outre, si la profondeur du mastic est trop
importante ou s’il y a adhérence sur trois cotés, des contraintes
internes au mastic peuvent provoquer une rupture cohésive.

Défaillance par dégradation

Une défaillance par dégradation peut survenir avec un mastic
organique apres exposition a des rayons UV, a la chaleur, au froid
et/ou a 'humidité. Un polymere organique peut se dégrader et
provoquer un durcissement excessif du mastic, lequel risque,
dans certains cas, de revenir a un état non polymérisé. Ce sont
les rayons UV qui provoquent généralement le poudrage et la
fissuration de la surface du mastic organique, a mesure que
celuici se fragilise. En cas de mouvement du joint, ce mastic
durci, dont la capacité de mouvement est moindre, présente une
rupture adhésive ou cohésive. Dans certains cas, le module élevé
du mastic peut méme provoquer une délamination du substrat.
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Points a Prendre en Compte Concernant les Substrats et

les Matériaux

Il est important de comprendre les caractéristiques des
substrats et des matériaux accessoires en vue de concevoir

et d’appliquer le joint d’étanchéité correctement. Cest a
l'applicateur du mastic qu’il incombe de vérifier que tous

les substrats sont en bon état avant 'application du mastic
d’étanchéité. La section suivante examine différents matériaux
susceptibles d’entrer en contact avec un mastic d’étanchéité
dans un joint.

Guide de compatibilité/d’adhérence
de Dow Europe

Le Guide de compatibilité/d’'adhérence de Dow Europe a été
rédigé afin de faciliter le choix du mastic et de proposer des
recommandations concernant la préparation de la surface,
lapplication du primaire et la compatibilité. Veuillez suivre les
recommandations de ce guide. Celui-ci est régulierement mis a
jour afin d’inclure nos recommandations les plus récentes.

Substrats poreux

Les facades en béton, en briques, en granit, en marbre ou

dans d’autres matériaux poreux constituent un défi pour les
concepteurs de batiments. En effet, les substrats poreux se
caractérisent généralement par des propriétés uniques qui
doivent étre prises en compte lors de la conception des joints.
Ils peuvent par ailleurs se fissurer s’ils sont soumis a des
contraintes excessives. Lhumidité peut également avoir des
conséquences négatives, en particulier en cas de gel/dégel. En
outre, les substrats poreux, et plus particulierement ceux en
pierre naturelle, sont vulnérables a la coloration provoquée par
les mastics mal formulés. Enfin, ils sont perméables a la vapeur,
ce qui contribue a accélérer la polymérisation des mastics
durcissants au contact de ’humidité, tels que les mastics
silicones monocomposants. Voici quelques problémes a prendre
en compte en cas d’utilisation de matériaux poreux.

Tachag des substrats poreux

Le tachage des substrats dépend en grande partie du type de
mastics et substrats. Les mastics mal formulés qui utilisent des
quantités excessives. Ils peuvent par ailleurs se fissurer s’ils
sont soumis a des contraintes excessives de plastifiants peuvent
provoquer linfiltration deceux-ci dans un substrat poreux. Ce
phénomene se produit avec la plupart des mastic, dont les mastics
polyuréthanes. Un tachage peut également se produire si un
mastic est exposé a une chaleur excessive pendant des périodes
prolongées ou utilisé au-dela de la date d’expiration indiquée.

Le type de substrat joue également un réle déterminant dans
lapparition du tachage. Ainsi, les matériaux poreux tels que
le marbre et le calcaire ont plus de risques de tacher que des
granits plus denses. Le béton et la brique ne sont pas des
produits naturels et ne tachent généralement pas.

Pour réduire le risque de tachage, Dow recommande d’effectuer
un test de «non-tachage» sur des échantillons représentatifs de
pierre issus de chaque projet. Dow réalise le test et, au terme de
celui-ci, envoie une lettre confirmant 'adéquation du produit
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testé, de méme que des recommandations pour I'application
du primaire. Par la suite, et en cas de demande du client, Dow
pourra délivrer

une garantie d’absence de “taches” pour le projet. Veuillez
contacter votre bureau de construction Dow local pour
plus d’informations.

Béton

Le béton est un matériau complexe qui peut se présenter sous
de nombreuses formes différentes: panneaux préfabriqués,
coulés, mis en place par relévement, blocs de bétons et agrégats
reconstitués ou préfabriqués. Les surfaces en béton peuvent
étre sablées, abrasées mécaniquement ou décoffrées, présenter
une laitance, avoir une surface agrégée et recevoir des peintures
et/ou des revétements. Dans le cas d'une nouvelle construction,
le béton doit étre polymérisé pendant au moins 28 jours. Dans
le cas de la rénovation de joints de mastic, les surfaces en béton
situées le long du joint doivent étre abrasées mécaniquement
afin d’éliminer le mastic défectueux. Compte tenu des
nombreuses variétés de béton, les différents types de surface

en béton doivent étre évalués a 'aide d'un test d'adhérence sur
site. En régle générale, 'utilisation du primaire DOWSIL™ P
est recommandée avec tous les mastics d’étanchéité Dow sur les
surfaces en béton.

Brique

ATinstar du béton, la brique présente toute une série de types
de surface. Chaque type de brique doit dés lors étre évalué
individuellement, au moyen d’un test d’adhérence sur site. Les
joints de mortier entre les briques posent le plus de soucis. Bien
souvent, le mastic n’est pas lissé de maniére adéquate dans les
joints de mortier. Il convient donc d’y apporter une attention
particuliére. En regle générale, I'utilisation du primaire,
DOWSIL™ Construction Primer P est recommandée avec tous
les mastics d’étanchéité DOWSIL™ sur les surfaces en brique et
en mortier.

Pierre

Parmi les pierres naturelles figurent le granit, le marbre, le
calcaire et le grés. Les variétés de pierre sont infinies. D’'une
maniére générale, les mastics d’étanchéité DOWSIL™ exigent
l'utilisation de primaire DOWSIL™ 1200 OS Primer, sur les
types de pierre les plus denses, comme le granit et le marbre.
Sur les types moins denses (calcaire et gres, par exemple), il est
généralement conseillé d’utiliser le primaire DOWSIL™ P. Pour
toute application de mastic d’étanchéité DOWSIL™ sur de la
pierre, il est conseillé de demander 8 DOWSIL™ d’effectuer un
test d’'adhérence en laboratoire et de faire des recommandations
spécifiques concernant le nettoyage et 'application de primaire.
Dans le cas d’un projet de rénovation ot il est impossible de
retirer la pierre du batiment, il est essentiel d’effectuer un

test d’adhérence sur site. Pour tout projet de rénovation ou de
remplacement de mastic, Dow et ses représentants agréés sont
a votre disposition pour visiter le site du projet et faire des
recommandations spécifiques.



Autres matériaux poreux

D’autres matériaux poreux, comme des carreaux en céramique,
des systémes d’isolation et de finition extérieurs, du stuc ou

un enduit, du bois, etc. peuvent étre utilisés sur la facade

d’un batiment. Dans la plupart des cas, l'utilisation de

mastics d’étanchéité DOWSIL™ est adaptée a ces matériaux.
Veuillezcontacter votre bureau de construction local ou un
ingénieur du service technique pour obtenir de l'aide.

Substrats non poreux

Les substrats non poreux, comme 'aluminium, I'acier et le verre,
sont généralement associés a des fenétres et des systémes de
murs-rideaux. A I'instar des matériaux poreux, les substrats non
poreux peuvent présenter des défis uniques. Ainsi, ils ne sont pas
perméables a 'humidité et ne subissent généralement pas de dégats
liés a '’humidité, de fissuration ou de tachage, contrairement
aux substrats poreux. Voici quelques recommandations a
prendre en compte pour les substrats non poreux.

Aluminium

Laluminium utilisé dans la construction de facades peut étre
anodisé, brut, peint avec des revétements en poudre de polyester
ou des peintures a base de difluorure de polyvinylidéne. En
général, les mastics d’étanchéité DOWSIL™ présentent une
excellente adhérence a long terme sur 'aluminium naturel et
peint. Reportez-vous au Guide de compatibilité/ d’adhérence

de Dow Europe pour obtenir des recommandations sur la
préparation des substrats et I'application du primaire.

Acier et autres métaux

Lacier utilisé dans la construction de fagades peut étre inoxydable,
fini a la brosse, laminé a froid, galvanisé ou revétu. Certains types
d’acier, tels que l'acier cor-ten, peuvent s'oxyder en cas d'exposition
aux conditions climatiques et ne doivent pas étre utilisés comme
substrats pour les mastics d’étanchéité DOWSIL™. Il est possible
d'utiliser d’autres surfaces en acier stables, mais apres avoir
effectué des tests d’adhérence en laboratoire et/ ou sur site afin

de vérifier leur adhérence. D’autres métaux, comme le cuivre, le
plomb et le bronze, peuvent également convenir pour 'application
de mastic d’étanchéité. Reportez-vous au Guide de compatibilité/
d’adhérence de Dow Europe pour obtenir des recommandations
sur la préparation des substrats et I'application du primaire.

Verre

Les mastics d’‘étanchéité DOWSIL™ présentent généralement une
excellente adhérence sans primaire sur le verre. Les principales
préoccupations relatives au verre concernent les traitements des
bords du verre et les revétements de verre (appliqués ou pulvérisés
intentionnellement). Reportez-vous au Manuel d'utilisation des
Vitrages Extérieurs Collés DOWSIL™ et au Manuel d’utilisation
des Vitrages Isolants DOWSIL™ pour plus d’'informations sur les
revétements de verre. Prenez également en compte l'utilisation
d’'un mastic a c6té de verre laminé, de verre auto-nettoyant ou de
vitrage isolant. Ces sujets sont examinés plus en détails dans le
Guide de compatibilité/d’adhérence Dow Europe.

Fonds de joints et accessoires

Dans un joint, différents matériaux peuvent entrer en contact
avec un mastic d’étanchéité DOWSIL™. Laccessoire le plus
courant d’un joint d’étanchéité est une fond de joint. Celui-ci
remplit plusieurs fonctions. Tout d’abord, il confére une

résistance au mastic lors de l'installation. Cette résistance est
importante dans la mesure ou elle permet au mastic de mouiller
compléetement les c6tés du joint lors du lissage de ce dernier. Le
fond de joint permet en outre de dimensionner correctement le
joint. La section suivante examine les fonds de joints et autres
matériaux accessoire.

Polyéthyléne a cellules fermées

Le polyéthylene a cellules fermées est le fond de joint le plus
courant et est disponible dans différentes tailles et formes, le plus
souvent circulaires, carrées et rectangulaires. Ce type particulier
de fond de joint peut étre difficile a compresser. Il incombe dés
lors a I'installateur de s’assurer que le produit n’est pas perforé
pendant I'installation. Si cela se produit, un dégazage d’au moins
quatre (4) heures sera nécessaire avant d’appliquer un mastic. Le
polyéthylene a cellules fermées n’absorbe pas l'eau en raison de sa
peau continue et de son absence de cellules ouvertes; il présente
une faible perméabilité a la vapeur et affecte des lors la vitesse de
polymérisation des mastics a '’humidité..

Polyéthyléne a cellules ouvertes

Le polyéthyléne a cellules ouvertes est semblable a celui a cellules
fermées, a la différence qu’il peut capturer I'eau. Il peut en outre
avoir une peau continue, ce qui réduira 'absorption d’eau. Ce
matériau est facilement compressible, ne dégage pas de gaz et est
plus perméable que le polyéthylene a cellules fermées.

Polyuréthane a cellules ouvertes

Le polyuréthane a cellules ouvertes absorbe volontiers l'eau,
ce qui est souvent per¢u comme un désavantage. Ce matériau
est avantageux dans le sens ou il est extrémement perméable
a la vapeur, ce qui accélére la polymérisation du mastic, est
facilement compressible et facile a installer. Des fonds de
jointsen polyuréthane a cellules ouvertes sont utilisées de
maniere performante avec les mastics d’étanchéité DOWSIL™
depuis de nombreuses années.

Ruban adhésif

Un ruban anti-adhésif est nécessaire pour la conception de
nombreux joints afin d’éviter toute adhérence & I'arriere de la
surface du joint. Un fond de joint doit étre utilisée aussi souvent
que possible, mais dans certaines conceptions, telles qu’un joint
de panneau, la cavité n'est pas assez grande pour installer un
fond de joint. Dans de tels cas, il convient d’utiliser un ruban
anti-adhesifs. Les matériaux enduits d’anti-adhésif les plus
courants sont le polyéthyléne, le Téflon®, la cire et le ruban de
masquage. Les matériaux ou rubans anti-adhésifs doivent étre
préalablement testés afin de s’assurer que le mastic n’adhére
pas au matériau. En cas d’utilisation de cire, prenez garde de
l'appliquer uniquement sur la surface appropriée..

Autres accessoires

Other accessory materials, such as extruded gaskets, joint
fillers, setting blocks, waterproofing membranes, protective
coatings or paints, may contact the DOWSIL™ weatherproofing
sealants. Highly plasticized materials, such as waterproofing
membranes and some gaskets and setting blocks, may discolor
the DOWSIL™ sealant. In some cases, an extruded gasket or
plastic material is used as a backer to a weatherseal joint. It is
important that the sealant does not adhere and is compatible
with this extruded material.
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Compatibilité avec des mastics d’un
fabricant autre que DOWSIL™

Les mastics d’étanchéité DOWSIL™ peuvent entrer en contact
avec d’autres mastics, qu'ils soient en silicone ou organiques. De
maniere générale, tout contact doit étre évité entre des mastics
différents lorsque ceux-ci sont tous les deux non polymerisés.
Les propriétés de polymérisation des mastics pourraient en effet
étre affectées par les interactions entre les produits. En général,
les mastics silicones adhérent bien sur les mastics organiques
polymerisés. Par contre, les mastics organiques n’adherent
jamais sur le mastic silicone polymerisé. Pour plus d’informations
sur les problémes de compatibilité entre mastics, reportez-vous
au Guide de compatibilité d'adhérence de Dow Europe.

Qualité du Produit

Préparation de la surface et application
du mastic

Cette procédure de préparation de la surface et d’application du
mastic présente les exigences générales relative a I'installation
des mastics d’étanchéité DOWSIL™. En suivant de pres ces
procédures, vous étes assurés que le mastic offrira de bonnes
performances. Dans la mesure ou les mastics sont appliqués
dans de nombreux environnements et conditions différents, ces
procédures ne sont pas destinées a étre considérées comme un
programme d’assurance exhaustif et détaillé de la qualité.

Les étapes de base de la préparation du joint et de 'application du
mastic sont les suivantes:

1. Nettoyage — JLes surfaces des joints doivent étre propres,
seches et exemptes de poussiéres et de givre.

2. Application d’un primaire — Le cas échéant, un primaire
sera appliqué sur les surfaces propres.

3. Placement — Le fond de joint ou le ruban enduit d’anti-
adhésif est mis en place.

4. Jointoiement — du mastic dans la cavité du joint.

5. Lissage — Exercez une pression sur le mastic pour obtenir
un joint a niveau et garantir une bonne adhérence et un joint
aux dimensions correctes.

Application a des températures froides

Les mastics silicones ont cette capacité unique de pouvoir étre
utilisés toute 'année, y compris au milieu de 'hiver. Grace a
leur polymere flexible, ils peuvent étre facilement extrudés a
des températures largement inférieures a 0°C sans devoir étre
chauffés. Les mastics organiques, quant a eux, ne peuvent pas
étre appliqués a des températures inférieures a 5°C a 10°C.
Lapplication du DOWSIL™ 791 Silicone Weatherproofing
Sealant, du DOWSIL™ 756 SMS Building Sealant et DOWSIL™
813C Construction and Concrete Silicone est approuvée jusqu’a
une température de -25°C.

Lors de températures inférieures au point de rosée ou en cas
de gel, le risque de formation de condensation ou de givre sur
la surface du substrat est plus grand. Seule ’humidité présente
sur la surface d’'un substrat pose probleme. Lhumidité présente
dans la masse d’un substrat (bloc de béton ou brique, par
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exemple) est moins importante que celle en surface. Les
problémes créés par cette humidité de surface peuvent étre
atténués grace a quelques procédures simples:

«  Lapplication a des températures froides sera plus efficace si
I'humidité est peu élevée. N’appliquez pas le mastic en cas de
pluie, de pluie verglacante, de neige ou de brouillard épais.

«  Nettoyez toujours la surface (et appliquez un primaire le cas
échéant) directement avant d’appliquer le mastic. Utilisez
un solvant soluble dans l'eau tel que l'isopropanol (IPA),
la méthyléthylcétone ou, mieux encore, DOWSIL™ R-40
Universal Primer. Les solvants solubles dans I'eau absorbent
T'humidité et facilitent le séchage du substrat.

+  Nappliquez pas le mastic si le substrat est visiblement
humide ou givré. Passez un chiffon sur la surface du substrat
avant d’appliquer le mastic afin de déterminer la présence
d’humidité. Si cest le cas, procédez a un nouveau nettoyage
avec un solvant.

»  Ne chauffez pas le joint avec un séchoir a air forcé ou une
flamme directe.

«  Effectuez régulierement des tests d’adhérence sur site pour
vérifier 'adhérence du mastic. Si la vitesse de polymérisation
est peu élevée, le mastic peut avoir besoin de 14 a 28 jours
pour polymériser et adhérer completement.

A des températures plus froides, un mastic silicone polymérise
beaucoup plus lentement pour atteindre enfin ses pleines
propriétés physiques. D’un point de vue pratique, il est
avantageux d’appliquer le mastic en hiver dans la mesure ou

la largeur du joint est supérieure en hiver. Le mastic appliqué
alors que la largeur de joint est maximale est soumis a une
compression quasiment tout au long de sa vie, ce qui a pour effet
de réduire les contraintes sur le joint.

Le fait que les mastics silicones soient utilisés depuis des années
avec succes par temps de gel est la preuve qu’il s’agit d'une
pratique acceptable. Cet avantage propre au mastic silicone
permet de construire et d’étanchéifier des batiments meme
pendant les mois d’hiver. Cette capacité de production accrue
permet d’augmenter les bénéfices sans accroitre les risques.

Application a des températures élevées

Les mastics silicones ne doivent pas étre appliqués lorsque la
température ambiante ou du substrat est supérieure a 50°C.

A ces températures, le mastic risque de former des bulles au
niveau de la ligne du collage entre le mastic et le substrat durant
la polymérisation. Ceci pourrait affecter 'adhérence et les
performances du joint. Dans certains cas, la formation de ces
bulles ne peut étre identifiée quau moyen d’un test

d’adhérence sur site.

Afin de réduire le risque sous des climats chauds, I'application
doit se faire au préalable sur la face ombragée du batiment. Dans
certains cas, le mastic devra étre appliqué t6t le matinou, le soir
ou la nuit. En outre, assurez-vous que le mastic est conservé
dans un environnement plus froid. Lexposition du silicone a des
températures élevées pendant des périodes prolongées provoque
une dégradation prématurée et peut empécher la polymérisation
correcte du mastic.



Mouvement du joint pendant la polymérisation

Les mastics silicones monocomposants polymérisent par réaction
avec '’humidité présente dans 'atmospheére. La polymérisation se
fait depuis la surface vers I'intérieur et, en cas de mouvement du
joint pendant cette opération, le mastic risque de présenter des
plis ou une déformation au niveau de la surface. Les mouvements
pendant la polymérisation dépendent de la largeur du joint et

du pourcentage de mouvement journalier du joint résultant des
dimensions du panneau et des changements de température
quotidiens. Dans certaines conceptions de joints, ce probléme ne
peut pas étre évité. Pour réduire la déformation du mastic due

au mouvement du joint lors de la polymérisation, il convient de
respecter les points suivants:

«  Utilisez un fond de joint en polyuréthane a cellules ouvertes
pour accélérer la polymérisation du mastic.

«  Scellez le joint a la température quotidienne moyenne pour
réduire le mouvement journalier.

+  Assurez-vous que la profondeur du mastic ne dépasse pas
un rapport de deux sur un (2:1) ou 12 mm au maximum.
Pour obtenir des conseils spécifiques, contactez votre
bureau local Dow.

«  Lapplication d'un primaire accélére le développement
de l'adhérence. Si I'application d'un primaire n’a pas été
recommandée, cette étape supplémentaire peut contribuer
a garantir le succes de l'application en cas de mouvement
excessif du joint pendant la polymérisation.

Points a prendre en compte lors du remplacement du
joint de mastic

Les mastics organiques, tels que les mastics polyuréthane,
polymere MS et polysulfure, se dégradent et doivent

étre remplacés au bout d’'un certain temps. Lorsqu’il y a
détérioration et défaillance du mastic, un nouveau mastic doit
étre installé. Il arrive parfois que les mastics silicones doivent
étre remplacés. Voici quelques procédures recommandées pour
le remplacement des joints de mastic.

Procédure de remplacement du joint de mastic organique

1l est possible de rejointoyer des mastics en polyuréthane

ou polysulfure défectueux a 'aide des mastics d’étanchéité
DOWSIL™. L'idéal est de comprendre la cause de la défaillance
du mastic. DOWSIL™ et ses distributeurs agréés mettent

leur savoir-faire a votre disposition pour tout conseil avant le
remplacement du mastic. Il est conseillé d'installer des joints
de test d’adhérence sur site a 'aide d'une procédure appropriée
avant le remplacement des joints de mastic. Ces joints de

test utilisent souvent plusieurs mastics et primaires pour
Iévaluation. Sur la base des résultats de ces joints de test, des
recommandations concernant la préparation de la surface et le
mastic & utiliser pourront étre faites.

Vous trouverez ci-dessous une procédure standard
recommandée dans remplacement des joints pour
les mastics organiques:

1. Coupez l'ancien mastic le plus pres possible des bords du
joint. Jetez l'ancien mastic, le fond de joint, etc.

2. Enlevez tous les résidus restants de vieux mastic présents
sur la surface des joints a remplacer. Le retrait peut se faire
de diverses manieres : par abrasion a 'aide d'une brosse
métallique (électrique ou manuelle), par concassage, par
découpe a la scie ou par nettoyage au solvant.

3. Enlevez les poussiéres et les particules a 'aide d’air
comprimé exempt d’eau et d’huile.

4. Auterme du nettoyage, les surfaces des joints doivent
étre parfaitement séches, propres et dépourvues de
mastic résiduel.

5. Suivez les procédures de préparation de la surface et
d’application du mastic décrites dans la section ci-dessous.

Procédure de remplacement du joint de mastic silicone

Un joint de mastic silicone correctement congu et installé doit
durer de nombreuses années sans entretien particulier. Si le
joint est endommagé ou doit étre remplacé pour une autre
raison, procédez comme suit pour remplacer le mastic silicone:

1. Sile mastic silicone est sain, présente une chimie de
polymérisation similaire au mastic silicone de remplacement
ou offre une excellente adhérence au substrat, il n’est pas
nécessaire de le retirer complétement. Le nouveau mastic
silicone adhérera a I'ancien, a condition que les surfaces soient
propres. Procédez comme suit pour nettoyer la surface:

a. Découpez I'ancien mastic silicone en laissant une
épaisseur de 1 4 2 mm sur la surface du joint.

b. Les surfaces découpées de mastic silicone ne doivent pas
étre nettoyées. Vous pouvez toutefois effectuer un
nettoyage au solvant si vous le souhaitez ou si vous
craignez que l'ancien mastic silicone soit sale.

c. Appliquez le mastic comme décrit dans la section 2.

2. Sile mastic silicone ne présente pas une adhérence acceptable
ou si vous avez des doutes quant a la maniere dont le mastic a
été appliqué et installé, retirez-le complétement en procédant
comme suit:

a. Coupezl'ancien mastic le plus pres possible des bords du
joint. Jetez 'ancien mastic, la le fond de joint, etc.

b. Enlevez tous les résidus restants de vieux mastic présents
sur la surface des joints a rejointoyer. Le retrait peut se
faire de diverses maniéres: par abrasion a 'aide d'une
brosse métallique (électrique ou manuelle), par
concassage, par découpe a la scie ou par
nettoyage au solvant.

c. Enlevez les poussiéres et les particules a 'aide d’air
comprimé exempt d’eau et d’huile.

d. Auterme du nettoyage, les surfaces des joints doivent
étre parfaitement séches, propres et dépourvues de
mastic résiduel.

e. Suivez les procédures de préparation de la surface et
d’application du mastic décrites dans la section ci-dessous.
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Procédures de nettoyage des substrats

Cette section propose des informations sur les procédures de
nettoyage appropriées pour les substrats poreux et non poreux
et les points a prendre en considération lors de 'utilisation de
solvants. Le nettoyage des substrats est un élément important
en vue de garantir lapplication correcte du joint d’étanchéité.
La propreté de la surface est un facteur clé pour une bonne
adhérence du mastic.

Substrats poreux

Compte tenu de la grande variété de surfaces des substrats
poreux, le nettoyage peut étre ou non facile. Les surfaces plus
lisses, telles que les bords coupés du granit ou du marbre
peuvent étre nettoyés a I'aide de la procédure de nettoyage a deux
chiffons. Les surfaces rugueuses telles que les surfaces en agrégat
préfabriqué, en calcaire, en brique et en mortier peuvent étre plus
difficiles a nettoyer a 'aide d’un chiffon. Elles peuvent nécessiter
un nettoyage par abrasion afin d’éliminer la poussiére et/ou la
laitance. Le nettoyage par abrasion peut étre suivi de l'utilisation
d’une brosse a poils raides, d’'un aspirateur ou d’air comprimé
exempt d’eau et d’huile. Le substrat poreux doit étre sain et
dépourvu de particules, de saleté ou de laitance. Il est important
de coller le mastic sur une surface saine, propre et seche.

Substrats non poreux

Les surfaces non poreuses sont généralement lisses et doivent
étre nettoyées a l'aide de la procédure a deux chiffons. La
sélection du solvant peut étre affectée par des réglementations
locales. DOWSIL™ R-40 Universal Cleaner est recommandé
pour la plupart des substrats non poreux.

Procédure de nettoyage a deux chiffons

La « procédure de nettoyage a deux chiffons » est une technique
reconnue de nettoyage des surfaces poreuses lisses et non
poreuses. Lutilisation d’'un chiffon pour nettoyer un substrat
est déconseillée et nest pas aussi efficace que la technique a
deux chiffons. Des chiffons propres, doux, absorbants et non
pelucheux doivent étre utilisés. Cette procédure consiste a
nettoyer le substrat avec un chiffon imbibé de solvant, puis
alessuyer a sec avec un deuxiéme chiffon propre. Voici une
description plus détaillée de la procédure:

1. Enlevez soigneusement les particules étrangéres de toutes
les surfaces.

2. Versez une petite quantité de solvant de nettoyage dans
un récipient de travail. L'idéal est d’utiliser une bouteille
compressible en plastique transparent et résistante aux
solvants. N’appliquez pas le solvant directement depuis son
récipient d’origine.

3. Frottez la surface des joints avec suffisamment de force
pour oter les poussiéres et les contaminants.

4. Essuyez directement la surface du substrat mouillée par le
solvant a I'aide d’'un chiffon propre et sec. Le deuxieme chiffon
doit essuyer le substrat avant que le solvant ne soit évaporé.
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Inspectez visuellement le deuxiéme chiffon pour voir si les
contaminants ont été retirés efficacement. Si le deuxiéme
chiffon est sale, répétez la «procédure de nettoyage a deux
chiffons» jusqu’a ce qu’il soit propre. Pour chacun des
nettoyages ultérieurs, utilisez une partie propre du chiffon. Ne
nettoyez pas avec la partie sale. Pour des résultats optimaux,
remplacez régulierement les chiffons usagés et sales.

Points a prendre en compte concernant les solvants

Certains solvants peuvent endommager certains types de
substrats. Vous devez donc vérifier avec le fabricant du

substrat qu'un solvant spécifique convient au matériau utilisé.
Respectez toujours les recommandations du fabricant du
solvant concernant la manipulation du produit en toute sécurité,
ainsi que les réglementations locales et nationales en matiere
d’utilisation de solvants.

Procédures d’application du primaire

Pour les applications d’étanchéité, Dow recommande généralement
l'utilisation de DOWSIL™ 1200 OS Primer ou DOWSIL™
Construction Primer P. La manipulation et le comportement de ces
deux primaires sont tres différents. DOWSIL™ 1200 OS Primer
est un primaire a traitement chimique qui active la surface afin de
garantir une meilleure adhérence du mastic. Il est généralement
conseillé sur les substrats non poreux ou poreux lisses. DOWSIL™
Construction Primer P est un primaire qui dépose un film mince
sur la surface. Il est généralement recommandé sur du béton, de

la brique, du mortier et d’autres substrats poreux. Si un substrat
est fragile ou friable ou si le joint est soumis & une immersion
prolongée dans l'eau, il est possible d'utiliser DOWSIL™ Barrier
Primer. Veuillez vous reporter aux fiches techniques des produits
pour plus d’'informations.

Les procédures d’application recommandées des trois primaires
DOWSIL™ sont les suivantes:

DOWSIL™ 1200 OS Primer, UV Traceable

Avant d’utiliser le Primaire DOWSIL™ 1200 OS Primer, UV
Traceable, vérifiez qu’il n'est pas périmé. Le primaire doit étre
stocké a une température inférieure a 25°C dans son récipient
d’origine non ouvert. Il doit avoir un aspect transparent et
aqueux. Sil est blanc laiteux, ne l'utilisez pas. Un primaire de
couleur rouge est également disponible.

1. La surface du joint doit étre propre et seche. Lapplication
du primaire doit commencer dans les quatre (4) heures
suivant le nettoyage. Si un laps de temps plus long s’écoule,
la surface du joint devra étre a nouveau nettoyée avant
lapplication du primaire.

2. Versez une petite quantité de primaire dans un récipient
propre et sec. Ne versez pas plus d’une dose utilisable
pendant 10 minutes de primaire dans le récipient de
travail. Remettez le bouchon sur le conteneur et revissezle
immédiatement apres avoir appliqué le primaire.

Une exposition excessive du primaire a 'humidité
atmosphérique risque de provoquer sa détérioration et de
lui conférer un aspect blanc laiteux dans le récipient.



3. Versez une petite quantité du primaire contenu dans le
récipient sur un chiffon propre, sec et non pelucheux et
appliquez doucement une fine couche sur toutes les surfaces
de joint requérant un primaire. Appliquez uniquement une
quantité de primaire suffisante pour mouiller la surface.
Lapplication d’'une trop grande quantité de primaire peut
provoquer une perte d’'adhérence entre le mastic et le
substrat. Si vous appliquez trop de primaire, un film blanc
poudreux se formera sur le substrat. Lapplication d'une
trop grande quantité de primaire est déconseillée et doit
étre immédiatement interrompue. Les surfaces présentant
un excédent de primaire doivent étre a nouveau nettoyées
(DOWSIL™ R-40 Universal Cleaner) avant d’étre traitées de
maniére appropriée avec du primaire.

4. Laissez sécher le primaire jusqu’a ce que tout le solvant soit
évaporé. Cela prend généralement de 5 a 30 minutes, en
fonction de la température et de 'humidité. Une fois que le
primaire est sec, vous pouvez installer le fonde de joint
et le mastic.

5. Inspectezla surface pour voir si elle est seche ou si des dépots
de poudre dus a un excédent de primaire apparaissent. Une
surface non poreuse traitée par un primaire sera légerement
voilée. Si du primaire de couleur rouge est utilisé, les surfaces
ayant recu du primaire seront rouges.

6. Les surfaces traitées avec un primaire doivent étre
jointoyées dans les quatre (4) heures. Toute surface traitée
avec un primaire mais non jointoyée dans les quatre heures
doit étre renettoyée et a nouveau traitée avec le primaire
avant l'application du mastic.

DOWSIL™ Construction Primer P

Avant d’utiliser DOWSIL™ Construction Primer P, vérifiez qu’il
n’est pas périmé. Le primaire doit étre stocké a une température
comprise entre 5°C et 25°C dans son récipient d’origine non ouvert.

1. La surface du joint doit étre propre et seche. Lapplication
du primaire doit commencer dans les quatre (4) heures
suivant le nettoyage. Si un laps de temps plus long s’écoule,
la surface du joint devra étre a nouveau nettoyée avant
lapplication du primaire.

2. Versez une petite quantité de primaire dans un récipient
propre et sec et appliquez le primaire depuis ce récipient
plut6t qu’a partir de son emballage d’origine.

3. Appliquez une fine couche uniforme de primaire a la brosse
sur les surfaces nécessitant un primaire. Evitez d’en mettre
sur les surfaces qui ne seront pas jointoyées.

4. Laissez sécher le primaire pendant au moins 30 minutes,
puis inspectez la surface pour voir si elle est seche. Une
fois que le primaire est sec, vous pouvez installer le fond de
joint et le mastic.

5. Le mastic doit étre posé dans les 8 heures suivant
lapplication du primaire.

Taux d’utilisation des primaires

Les taux d’utilisation du primaire varient en fonction de

la rugosité et de la porosité du substrat. Ces taux peuvent
généralement étre évalués au début du projet. Pour avoir une
idée des taux d’utilisation des primaires, consultez le site
dow.com/construction. Vous y trouverez un estimateur de
primaire. Le taux d’utilisation du primaire est calculé en
partant du principe que le primaire est appliqué sur une
profondeur d’environ 25 mm de substrat, sur deux types de
surfaces de joint:

Surfaces lisses: Environ 800 métres de joint/litre

»  Surfaces rugueuses: Environ 400 meétres de joint/litre

Installation du fond de joint

Apres avoir nettoyé le substrat et appliqué le primaire, vous
pouvez installer un fond de joint ou un ruban enduit d’anti-
adhésif. Un fond de joint est important pour obtenir un joint de
dimension correcte, empécher une adhérence sur trois cotés et
offrir un matériau facile a lisser. Pour garantir la mise en place
correcte du fond de joint, respectez les consignes suivantes:

« Lataille des fonds de joints doit étre d’environ 25%
supérieure a I'ouverture du joint afin d’éviter tout
déplacement de celui-ci lors de 'application du mastic et
du lissage. Utilisez uniquement des fonds de joint neufs et
propres.

+ Le fond de joint doit étre placée dans l'ouverture du joint de
sorte que le joint de mastic correct affiche le rapport largeur
sur profondeur approprié apres lissage. Un fond de joint
mal positionné donnera une profondeur de joint incorrecte.

Procédures d’application du mastic

Apres avoir nettoyé le substrat, appliqué un primaire (le cas
échéant) et installé le fond de joint, vous pouvez installer le
mastic dans le joint. Il est primordial que le mastic remplisse
totalement l'ouverture du joint et que le joint soit lissé afin
de garantir un parfait mouillage de chaque c6té du joint. Ce
«mouillage» des surfaces du substrat est nécessaire pour
permettre au mastic de développer une bonne adhérence.
Lapplication du mastic comprend les étapes suivantes:

1. Avant d’appliquer le mastic, vous pouvez, si vous le
souhaitez, utiliser un ruban de masquage pour éviter que
lexcédent de mastic n’entre en contact avec les surfaces
voisines du joint.

2. Appliquez le mastic de fagon continue a I'aide d’un pistolet
extrudeur ou d’'une pompe. Utilisez une pression positive
et adéquate pour remplir le joint sur toute sa largeur et sa
profondeur. Pour ce faire, « poussez » le mastic qui sort du
pistolet applicateur.

3. Apres avoir vérifié que le joint est totalement rempli, lissez le
mastic en exercant une légere pression sur la tige d’appui et les
cOtés du joint. Le lissage doit généralement se faire avant que
le mastic ne commence a former une peau (5 a 20 minutes).

4. Sivous avez utilisé un ruban de masquage, retirez-le avant
que le mastic ne forme une peau (dans les 15 minutes
suivant le lissage).
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Il est préférable de lisser le mastic sans recourir a des produits
de lissage tels que de I'eau, du savon ou un solvant. Cependant,
pour des questions d’esthétique, d’accessibilité du joint et de
type de substrat, un «lissage mouillé» peut s’avérer nécessaire
pour garantir un bon contact entre le mastic et le substrat. Les
produits de lissage peuvent affecter 'adhérence du mastic. Il
est donc important de les appliquer uniquement sur l'outil de
lissage (spatule ou bloc) et non directement sur le substrat ou
le mastic. En cas de lissage mouillé, vérifiez que le produit de
lissage est compatible avec le mastic.

Exigences relatives a la polymérisation du mastic

Tous les mastics silicones doivent étre exposés a ’humidité
atmosphérique pour polymériser. Dans le cas d’'un récipient fermé
ou d’un joint masqué non exposé a 'humidité atmosphérique,

la polymérisation du mastic sera lente, voire nulle. Le mastic
ne pourra adhérer que s’il est polymérisé jusqu’a atteindre ses
pleines propriétés physiques. Veuillez vérifier que le joint de
mastic lissé est totalement exposé a I'environnement.

Taux d’utilisation de mastic

Les taux d’utilisation de mastic varient en fonction des
dimensions des joints d’'un projet donné. Vous trouverez
ci-dessous quelques estimations d’utilisation de mastic pour
plusieurs dimensions de joints courantes. Ces estimations sont
données pour 100 métres de joint et partent du principe que le
déchet de matériau est de 5 %.

« Joint de 12 mm x 6 mm — 25 cartouches de 310 ml
« Joint de 18 mm x 9 mm — 55 cartouches de 310 ml
« Joint de 24 mm x 12 mm — 98 cartouches de 310 ml

Une calculatrice est disponible sur le site dow.com/construction
afin d’évaluer I'utilisation de mastic pour différentes dimensions
de joint.

Contrdle de la qualité

Dow procéde a des tests approfondis d’assurance de la qualité
dans ses installations de fabrication, conformément aux normes
ISO 9001. Cette section du manuel a pour but de présenter a
l'utilisateur de mastics les procédures et recommandations

a suivre pour le stockage, la manipulation, l'utilisation et le
controle de la qualité des joints d’étanchéité DOWSIL™. Un
programme de controle de la qualité efficace est important

dans le cadre de l'application de joints d’étanchéité DOWSIL™.

Mastics monocomposants Température de
stockage et manipulation

Les mastics monocomposants DOWSIL™ doivent étre conservés
a une température inférieure a +30°C. La date d’expiration est
clairement indiquée sur I'emballage du produit et le mastic ne
doit étre utilisé que si cette date n'est pas dépassée. Le mastic
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doit étre conservé dans son emballage d’origine non ouvert
jusqu’a son utilisation et étre stocké a I'intérieur, dans un
environnement sec.

Temps de formation de peau/test élastomére

Un test du temps de formation de la peau et élastomere doit
étre réalisé sur chaque nouveau lot de mastic utilisé. Lobjectif
de ce test est de s’assurer que le mastic polymérise totalement
et présente des propriétés élastomeéres types. Toute variation,
telle qu'un temps de formation de la peau excessivement long,
peut indiquer que la durée de vie du mastic est dépassée ou
que ce dernier a été stocké a une température trop élevée. Le
temps de formation de la peau peut varier en fonction de la
température et de '’humidité. Une température et une humidité
élevée accéléreront la formation d’'une peau et la polymérisation
du mastic.

La procédure suivante doit étre exécutée avant l'utilisation de
tout matériau.

1. Etalez une couche de mastic de 2 mm d’épaisseur sur une
feuille de polyéthylene.

2. Touchezlégerement le film de mastic avec le doigt a intervalles
de quelques minutes.

3. Sile mastic n'adhére plus a votre doigt, cela signifie que le
temps de formation de la peaua a été atteint. Si ce temps est
supérieur a 2 heures, n'utilisez pas ce matériau et contactez
votre bureau de construction Dow.

4. Laissez le mastic polymériser pendant 48 heures, puis retirez-
le de la feuille de polyéthyléne. Etirez lentement le mastic pour
déterminer si la polymérisation lui a permis d’atteindre des
propriétés élastoméres normales. Un échantillon de controle
d’un «bon mastic» peut étre utilisé a des fins de comparaison.
Si le mastic n’a pas polymérisé correctement, n’utilisez pas ce
matériau et contactez votre bureau de construction Dow.

Enregistrez les résultats dans votre journal de controle de la
qualité. Vous pouvez trouver un exemple de ce journal dans la
section Documentation de ce manuel.

Mastics bicomposants

Des mastics bicomposants tels que DOWSIL™ 993 Structural
Glazing Sealant peuvent étre utilisés pour I'étanchéisation d'un
mur-rideau. Gardez a I'esprit que la capacité de mouvement
d’un mastic silicone bicomposant pour vitrage extérieur collé
est inférieure a celle d'un mastic d’étanchéité monocomposant.
Pour toute information sur la manipulation correcte et le
controdle de la qualité des mastics bicomposants, reportez-vous
au DOWSIL™ Silicone Structural Glazing Manual

(Form No. 62-0979).
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Test d’adhérence par pelage

Le test d’adhérence par pelage est un test efficace en vue de
vérifier 'adhérence du mastic sur un substrat, en particulier dans
un atelier de production. Il ne remplace pas le test d’'adhérence
sur le terrain pour les applications sur site de mastics d’étanchéité
Dow. Ce dernier reste le test de contrdle de la qualité privilégié
sur le site de construction. Le test d'adhérence par pelage peut
étre utilisé pour évaluer de nouveaux matériaux avant leur
utilisation pour un projet. La procédure suivante décrit le
déroulement du test d’adhérence par pelage:

1.

Nettoyez le substrat et appliquez le primaire conformément
aux recommandations de Dow.

Placez un morceau de feuille de polyéthyléne ou un ruban
enduit d’anti-adhésif en travers de la surface plane.

Appliquez un cordon de mastic et lissez-le pour former
une bande d’environ 20 cm de long, 1,5 cm de large et 6
mm d’épaisseur. Appliquez au moins 4 cm de mastic sur la
feuille de polyéthyléne ou le ruban enduit d’anti-adhésif.

1l est conseillé d’enfoncer un treillis métallique a moitié
dans le mastic. Pour obtenir des résultats optima, nettoyez
le substrat avec un solvant et traitez-le avec un primaire
pour garantir 'adhérence au treillis métallique. Méme si
aucun treillis métallique n’est disponible, il est toujours
possible d’obtenir des résultats fiables.

Apres polymérisation du mastic, saisissez la bande de 4 cm
de mastic recouvrant la feuille de polyéthylene. Tirez sur le
mastic selon un angle de 180°. Pelez uniquement 1 a 2 cm de
mastic en laissant le reste en place pour d’autres tests.

Si le mastic se déchire et reste parfaitement attaché au
substrat, on parle de «rupture cohésive». Une rupture
cohésive de 100 % est souhaitable dans la mesure ot elle
indique que la force d’adhérence est supérieure a la force
de cohésion.

Mastic
Substrat
En Verre Ou
Aluminium
Ruban Enduit
D’anti-Adhesif
Test d’adhérence par pelage: Rupture cohésive
Mastic
Substrat
En Verre Ou
Aluminium

Ruban Enduit
D’anti-Adhesif

Test d’adhérence par pelage: Rupture adhésive
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Test d’adhérence sur le terrain

Le test d’adhérence sur site est une méthode simple d’évaluation
de l'adhérence et de I'installation du joint d’étanchéité. Il permet
notamment d’identifier des problemes tels qu'une mauvaise
adhérence, un nettoyage insuffisant, I'application incorrecte

du primaire, le remplissage excessif ou insuffisant d'un

joint, le placement inapproprié du fond de joint et un lissage
incorrect. Le test d'adhérence sur site est le premier test que
doit utiliser 'applicateur du mastic pour vérifier que le mastic
est correctement installé. Il doit étre effectué au début du
projet, puis a intervalles réguliers tout au long du projet. Dans
le cas de projets de rénovation, ce test doit étre effectué avant

le début du projet afin d’identifier la préparation de la surface

et le mastic adéquat pour le projet. Ce test est généralement
réalisé 7 a 21 jours apres la mise en place du mastic. En hiver, la
polymérisation du mastic peut demander plus de temps.

Le test d’adhérence sur site doit étre effectué régulierement tout
au long du projet. Il est conseillé de réaliser environ 5 tests sur
les 300 premiers metres de joint, puis 1 test tous les 300 métres
de joint ou un test par étage et par facade. La procédure de test
d’adhérence sur le terrain est la suivante:

1. Coupez le joint horizontalement a 'aide d’'un couteau.

2. Enpartant de la coupure horizontale, effectuez deux
coupures verticales équivalentes de 75 mm sur les deux
surfaces du joint.

3. Tirez la languette de mastic sur environ 25 mm a partir de
la coupure horizontale, comme illustré ci-dessous.

4. Tirez lentement sur le mastic selon un angle de 9o° par
rapport au substrat.

5. Ladhérence du mastic est considérée comme acceptable si
le mastic présente une rupture cohésive ou s’il s’est allongé
plus de 3 fois de son élongation maximale sans présenter
de rupture adhésive. Par exemple, un mastic ayant un
mouvement de 50 % doit pouvoir s’étendre sur 150 % ou
plus sans afficher de rupture adhésive.

6. Léchantillon de test du mastic doit étre inspecté afin de
vérifier s'il n’y a pas de vides, si le remplissage du joint
n’est pas irrégulier, si les dimensions du joint ne sont
pas inappropriées ou s’il n’y a pas d’autres
problémes de fabrication.

7. Enregistrez les résultats dans le journal du test d'adhérence
sur le terrain, disponible dans la section Documentation de
ce manuel.
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Réparation du test d’adhérence sur le terrain

La zone soumise au test d’adhérence sur le terrain peut étre
facilement réparée en appliquant un nouveau mastic dessus.
Léchantillon de test doit étre retiré. Le nouveau mastic viendra
se coller sur la surface du joint existant, de sorte quaucun
nettoyage supplémentaire n’est requis.

Documentation

Vous trouverez dans la section suivante un formulaire de
soumission du projet, un journal de controle de la qualité du
produit et un journal du test d’adhérence sur site. Le formulaire
de soumission du projet sert a soumettre des échantillons 8 Dow
en vue de tester le projet. Le journal de contréle de la qualité du
produit permet de consigner les résultats des tests de contrdle
de la qualité du mastic tout au long du projet. Enfin, le journal
du test d’'adhérence sur site sert a consigner les résultats des
tests d’'adhérence sur site. Les documents complétés pourront
étre demandés en vue de 'obtention de garanties

Dow spécifiques.



Formulaire de Soumission du Projet

Nom et localisation
du projet

Description du projet

Nom et adresse
du client

Contact, téléphone
et adresse e-mail
du client

Substrat

Description

Fabricant

Surface(s) to Test

Sealant(s) to Test (circle) 756’ 7572

Solvant (encercler) R404 IPA

7918

Autre

Autre

Substrat

Description

Fabricant

Surface(s) to Test

Sealant(s) to Test (circle) 756" 7572

Solvant (encercler) R40* IPA

7913

Autre

Autre

Substrat

Description

Fabricant

Surface(s) to Test

Sealant(s) to Test (circle) 756’ 7572

Solvant (encercler) R40* IPA

7913

Autre

Autre

1756 = DOWSIL™ 756 SMS Building Sealant
2757 = DOWSIL™ 757 Weatherproofing Sealant

3813C = DOWSIL™ 813C Construction and Concrete Silicone

4R-40 = DOWSIL™ R-40 Universal Cleaner

7912 = DOWSIL™ 7091 Silicone Weatherproofing Sealant
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Journal de contrdle de la qualité du produit

Nom et localisation du projet

Numéro de Temp. et Temps de Test Résultat du test
Date Mastic humidité de formation élastomeére d’adhérence par
lot
stockage de peau (P/F) pelage
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Journal du test d’adhérence sur le terrain

Date
d’application

Nom et localisation du projet

Date du
test

Lieu du test

Application
d’un primaire
O/N

Mastic

Résultat du test
d’adhérence sur le
terrain
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Pour plus d’informations

En savoir plus sur la gamme complete de Dow de ‘High
Performance Building solution’ en visitant notre site
dow.com/construction.

Dow a des bureaux de vente, des sites industriels et des
laboratoires de sciences et technologiques a travers le monde.
Trouvez les coordonnees locales sur dow.com/ContactUs.
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Dow High Performance Building website:
www.dow.com/construction

Visit us on Twitter
ﬂ @DowHPBUuilding
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Contact Dow High Performance Building:
www.dow.com/customersupport

Visit us on LinkedIn
m Dow High Performance Building
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PRECAUTIONS D’EMPLOI

LES INFORMATIONS CONCERNANT L'UTILISATION DE NOS PRODUITS EN TOUTE SECURITE
NE SONT PAS INCLUES DANS CE DOCUMENT. POUR UTILISER LE PRODUIT EN TOUTE
SECURITE, VEUILLEZ CONSULTER LES FICHES TECHNIQUES, LES FICHES DE SECURITE
AINSI QUE L’ETIQUETAGE DES PRODUITS AVANT TOUTE UTILISATION. CES INFORMATIONS
VOUS PERMETTRONT DE CONNAITRE LES RISQUES EVENTUELS POUR LA SANTE OU
INHERENTS AUX PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES DU PRODUIT. LA FICHE DE SECURITE
EST A VOTRE DISPOSITION SUR LE SITE INTERNET DE DOW: WWW.DOW.COM. VOUS
POUVEZ EGALEMENT EN OBTENIR UNE COPIE AUPRES DE VOTRE VENDEUR OU DE VOTRE
DISTRIBUTEUR OU EN CONTACTANT NOTRE GROUPE LOCAL RESPONSABLE DU SERVICE A
LA CLIENTELE.

INFORMATIONS RELATIVES A LA GARANTIE LIMITEE - A LIRE AVEC ATTENTION

Les informations contenues dans le présent document sont offertes de bonne foi et sont
considérées comme étant exactes. Toutefois, les conditions et les méthodes d’utilisation de

nos produits n’étant pas sous notre controle, ces informations ne peuvent pas remplacer les
essais de I'utilisateur lui permettant de s’assurer que nos produits sont sans danger, efficaces et
satisfaisants pour I'usage auquel ils sont destinés. Les suggestions d’utilisation ne doivent pas

étre interprétées comme une incitation a enfreindre un brevet quelconque.

La seule garantie offerte par Dow est que nos produits seront conformes aux spécifications de
vente de Dow en vigueur au moment de I'expédition.

Votre recours exclusif en cas de non-observation de cette garantie est limité au remboursement
du prix d’achat ou au remplacement de tout produit qui s’avérerait ne pas étre conforme a cette
garantie.

DANS LA MESURE OU LA LOI LAUTORISE, DOW REJETTE SPECIFIQUEMENT TOUTE
AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE D’ADEQUATION A UNE UTILISATION
PARTICULIERE OU DE QUALITE MARCHANDE.

DOW REJETTE TOUTE AUTRE RESPONSABILITE POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES
OU CONSEQUENTS.

®™ Marque de The Dow Chemical Company (“Dow”) ou d’une de ses sociétés affiliées
© 2019 The Dow Chemical Company. Tous les droits sont réservés.
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